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ZASTOSOWANIE

Jest zaprawa klejowa do zatapiania siatki. Zaprawa
przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania
warstwy zbrojacej w systemach docieplen budynkow.
Klej wzbogacony jest w dwa rodzaje specjalnie
dobranychwtékien:celulozowychipolipropylenowych.
Witdékna te tworzg mikrozbrojenie, ktére zapobiega
tworzeniu sie peknie¢ oraz ogranicza powstawanie
rys skurczowych w stwardniatej zaprawie, poprawia
jej elastycznos$¢, wytrzymatosé, wodoszczelnosé
oraz mrozoodporno$¢. Mozna jg réwniez stosowac
do przyklejania ptyt styropianowych, zwtaszcza
tam, gdzie wymagana jest duza elastyczno$¢ spoiny
oraz jako warstwe podktadowa pod tynki mineralne,
akrylowe,silikatowe, silikonowe, mozaikowewewnatrz
i na zewnatrz budynkéw.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych
przyczepno$¢ zaprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu, resztek
starych odstajacych powtok malarskich. W celuzwiekszenia
przyczepnosci i likwidacji pylenia, powierzchnie nalezy
zagruntowac preparatem MajsterGrunt Uniwersalny lub
Majstergrunt Gtebokopenetrujacy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do pojemnika z odmierzong iloscia wody (5,0-5,5
litréw wody na 25 kg zaprawy) wsypac catg zawartos$c
worka i doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarka
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut
i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.
W zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza
gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 2 h.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na jednakowe dozowanie
wody do kazdego opakowania zaprawy. Opakowanie
zawiera produkt gotowy i nie nalezy do niego dodawac
innych sktadnikéw oprécz wody.

SPOSOB UZYCIA

Warstwe zbrojacg wykonuje sie naktadajac zaprawe
klejacg paca zebatg na powierzchnie ptyty styropianowej
na grubos¢ ok. 2mm pionowymi pasami rozpoczynajac od
gory Sciany o szerokosci siatki zbrojgcej. Nastepnie nalezy
niezwtocznie wtopic siatke zbrojaca weciskajac ja w klej
przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanie$é¢ warstwe
wyréwnawczg kleju o grubosci do 1 mm do catkowitego
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pokrycia siatki. Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej
powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nalezy stosowa¢ ok. 10
cm zaktady z siatki w miejscach jej taczenia. Tynk mozna
potozy¢ nie wczesdniej niz po 3 dniach od wykonania
prac przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
oraz gruntowaniu odpowiednim gruntem MajsterGrunt
Podtynkowy.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac
i w czasie wysychania kleju powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C. Prac nie nalezy prowadzi¢ przy bezposrednim
nastonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania
zabezpieczen ochronnych (siatki ostonowe). Nie
wykonywaé¢ zadnych prac przy temperaturze ponizej
+ 5°C. Przed potozeniem masy tynkarskiej nalezy zwrécic
uwage czy na warstwie zbrojonej nie powstat wykwit
solny (biaty nalot). W takim przypadku nalezy go usunaé
mechanicznie a powierzchnie zagruntowac¢ gruntem
gtebokopenetrujgcym.

ZUZYCIE

Wykonanie warstwy zbrojgcej okoto 3,0 - 3,5 kg suchej
mieszanki na 1 m?

WARUNKI PRZECHOWYWANIA |
TRANSPORTU

Opakowanie przechowywac szczelnie zamkniete w suchym
i chtodnym miejscu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Worek papierowy wentylowany wielowarstwowy 25 kg

SKtAD

STYROLEP Z BIALY jest suchg mieszanka piasku, cementu
portlandzkiego biatego,dodatkéw modyfikujgcych, wtdkien
oraz proszku redyspergowalnego.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania i podtoza: od +5°C do +25°C
Przyczepno$¢ miedzy: zaprawa klejacg i podtozem
betonowym (ETAG 004)

- w warunkach suchych: > 0,25 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszeniaw (23 +2) Ci (50 =
5)% RH: = 0,08 MPa
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- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszeniaw (23 + 2) Ci (50
+ 5)% RH: > 0,25 MPa

Przyczepnos$¢ miedzy: zaprawa klejacg i wyrobem do
izolacji cieplnej (ETAG 004)

- w warunkach suchych: > 0,08 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszeniaw (23 £2) Ci (50 £
5)% RH: = 0,03 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszeniaw (23 £ 2) Ci (50
+ 5)% RH: > 0,08 MPa

Zawarto$¢ chromu (VI): < 2 ppm

Kolorystyka: biaty

Produkt jest sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem
MAJSTER POL NATURAL (Europejska Ocena Techniczna
ETA 16/0861, Certyfikat Statosci Wtasnoscinr 1020 - CPR
- 010037273). Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/
NAT-EPS/2017. Produkt posiada aktualny atest PZH.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej majg na celu
zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie sg podstawg do odpowiedzialno$ci prawnej
Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza
jego kontrola. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposéb obnizy¢
jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia
z wyrobami innych Producentéw firma Majster-Pol nie
ponosi odpowiedzialnosci za jakos$¢ produktu.
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Majster-Pol Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegtéw , Polska
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1020 - CPR - 010037273
ETA 16/0861
MAJSTER POL NATURAL
ETAG 004

Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg waznos$¢ wszystkie poprzednie
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