KARTA TECHNICZNA

MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY

SILIKATOWY

www.majsterpol.pl




MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY silikatowy

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Stuzy do gruntowania podtoza przed naktadaniem tynkéw
wewnatrz i na zewnatrz budynkdw. Stosuje sie do gruntowania
warstwy zbrojonej w systemach dociepled oraz na réwnych,
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (takich jak:
powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki
cementowo-wapienne). Zastosowanie podktadu tynkarskiego
poprawia przyczepnos¢ masy tynkarskiej do podtoza, utatwia prace
tynkarskie, wyrdéwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania
natozonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz redukuje
pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci, eliminuje mozliwos¢ wystgpienia
plam i ogranicza efekt przebijania koloru podtoza przez strukture.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, suche i czyste, nie spekane,
oczyszczoBlne z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz,
pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi
min. 24h.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy
bardzo dokfadnie wymieszaé¢ mieszarka/wiertarka wolnoobrotowg
z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
W razie potrzeby rozBRcienczy¢ niewielka iloscig czystej wody (max
2% objetosci opakowania).

SPOSOB UZYCIA

Podktad tynkarski nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
za pomoca pedzla lub watka.

WSKAZOWKI DODATKOWE

Podczas realizacji robdét malarskich, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie dziatajacych czynnikdw zewnetrznych. Gruntowanie
mozna wykona¢ jedynie na powierzchni suchej, dopiero
po uptywie wiasciwego dla danego podtoza okresu wigzania
i twardnienia. Swiezo zagruntowane podtoze nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem storica, opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej +10°C. Niedostosowanie sie
do powyiszych zalecen lub zte przygotowanie podtoza moze
doprowadzi¢ w skrajnych przypadkach do obnizenia trwatosci
powtoki gruntujacej, a nawet w pdZniejszym terminie
do odspojenia razem z warstwa tynku.

Temperatura stosowania:
od +10°C do +25°C
Temperatura podtoza:

od +10°C do +25°C
Konsystencja:

ciecz

Kolorystyka: zgodna z paletg barw mp MAJSTER-POL. Na zyczenie
klienta dostepna jest takze inna kolorystyka.

ZUZYCIE

Zuzycie podktadu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu
podtoza wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m?2.

W celu dokfadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préob na danym podtozu

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Podktad gruntujacy przechowywac w szczelnym i nieuszkodzonym
opakowaniu w temperal@turze od +10°C do +25°C. Chroni¢ przed
nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do
stosowania wynosi 6 miesiecy od daty proBdukcji umieszczonej na
opakowaniu.

SKtAD

MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY SILIKATOWY jest mieszaning
zawierajaca dyspersje polimerowa, wypetniacze mineralne, $rodki
modyfikujace oraz szkto wodne potasowe.

OPAKOWANIE
Wiadro: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg

Produkt jest sktadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw systemem ETICS MAIJSTER POL
(Europejska Ocena Techniczna ETA 11/0183) i MAIJSTER-POL
MINERAL (Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0238).

Informacje zawarte w Karcie Technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie s3 podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna
i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw
firma MP MAJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialnosci za jako$¢ produktu.
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