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SIATKA z WLOKNA SZKLANEGO

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

Siatka z wtékna szklanego do wykonywania warstw zbrojonych
w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w techno-
logii ETICS MAJSTERPOL.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen po
48h od przyklejenia, ptyty styropianowe nalezy przeszlifowaé
gruboziarnistym papierem s$ciernym lub tarka do styropianu,
a nastepnie doktadnie odpyli¢. Talerzyki tgcznikdow zaszpachlo-
wac. Zamocowaé¢ w zaprawie klejgcej do zatapiania siatki
STYROLEP Z, listwy narozne, przyokienne, profile dylatacyjne
i pozostawi¢ do wyschniecia. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Szczeliny miedzy ptyta-
mi na catej grubosci ocieplenia nalezy wypetni¢ styropianem
lub niskorosprezng pianka poliuretanowa.

UWAGA! Nie zostawiac odstonietych ptyt styropianowych przez
dtuzszy okres czasu, co moze doprowadzi¢ do zniszczenia jego
powierzchni przed promieniowanie UV, a w konsekwencji do
ostabienia przyczepnosci zaprawy klejacej. Jezeli na powierzchni
styropianu pojawi sie pylaca, pozétkta warstwa badz gdy ptyty
styropianowe narazone sg na dziatanie stonca dtuzej niz 7 dni
woéwczas nalezy je doktadnie przeszlifowac i odpylic.

ZASTOSOWANIE

Gotowg zaprawe klejgcg naniesé ciggta warstwg o grubosci
okoto 3-4 mm lub za pomocy pacy zebatej (zeby 8-10 mm)
po czym wtopi¢ siatke tak, aby zostata ona réwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki
uktadac w pionie lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rdwna,
a siatka powinna by¢ niewidoczna. W przeciwnym wypadku
nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok.
1mm) celem catkowitego wyrdéwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosic¢
od 3 do 5 mm. W obszarach narazonych na uszkodzenia mecha-
niczne (szczegdlnie strefy cokotowej i parteru), zaleca sie
stosowac dwie warstwy siatki utozone prostopadle wzgledem
siebie. Zatapianie klejonych siatek nalezy wykona¢ metoda
,mokre na mokre”. Grubos$¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigza-
niu powinno oscylowa¢ w granicach 4-6 mm. Szerokos¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Dopuszcza sie réwniez odcinanie siatki na narozach wytacznie
w przypadku stosowania naroznikdw ochronnych z pasami siatki
0 gramaturze nie mniejszej niz 145g/m20raz szerokos$ci pozwa-
lajacej na zaktad siatek co najmniej 10 cm. Warstwe zbrojong
pozostawi¢ do wyschniecia na okres nie krétszy niz 48h.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj potaczenia powierzchni: siatka w splocie gazejskim

Ciezar powierzchniowy (surowa siatka): 117 + 5 g/m?
Ciezar powierzchniowy (impregnowana): 145 + 5 g/m?
Wielko$¢ oczka: ok. 4x5mm
Szerokos¢ tkaniny: 1,0m
Dtugos¢ rolki: 50 m
Wytrzymatos¢ Stan dostawy wg ETAG 004 test 28- dniowy
osnowa >1750N/5cm >50%i>1000N/5cm
watek >1750N/5cm >50%i21000N/5cm

SKtADOWANIE

W suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej, chronigc przed
bezposrednim nastonecznieniem.

SKtAD

Witdkno szklane powlekane alkaliodporng dyspersja.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie s3 podstawga do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola.
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna
i moze w znaczacy sposdb obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw
firma MP MAIJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu.
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